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[bookmark: _GoBack]Аннотация. В работе представлены результаты изучения морфологии и краевого угла смачивания дистиллированной водой поверхности систем пленка Mo, AI, AI+1 ат % Сг/стеклянная подложка, полученных осаждением на стекло металлических пленок в условиях ассистирования собственными ионами, ускоренными при ускоряющем потенциале З и 10 кВ. Обнаружено, что нанесение пленок изученных материалов на стекло при¬ водит к увеличению равновесного краевого угла смачивания (РКУС) поверхности, то есть к снижению гидрофильности поверхности. На смачиваемость поверхности полученных структур влияют следующие факторы: химический состав материала и морфология поверхности.
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