Концентрационная зависимость ширины запрещенной зоны твердых растворов (CuIn5S8)1-x• (FeIn2S4)x
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Аннотация. На монокристаллах CuIn5S8, FeIn2S4 и твердых растворах (CuIn5S8)1-x(FeIn2S4)x, выращенных направленной кристаллизацией расплава, исследованы спектры пропускания в области края собственного поглощения. Определена ширина запрещенной зоны и построена ее зависимость от х. Установлено, что ширина запрещенной зоны с составом х изменяется нелинейно(с максимумом для среднего состава) и описывается квадратичной зависимостью.
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