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Аннотация: Направленной кристаллизацией расплава выращены 

монокристаллы Mn0.3Ag0.7In4.1S6.8, определен их состав и 

кристаллическая структура. Установлено, что выращенные  

монокристаллы кристаллизуются в кубической структуре шпинели. 

По спектрам пропускания в области края фундаментального 

поглощения в интервале температур 10-320 К определена ширина 

запрещенной монокристаллов и построена ее температурная 

зависимость. Установлено, что  ширина запрещенной зоныс 

повышением  температуры уменьшается. 
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